
STAVCERT

Autorizovaná osoba 205

U Výstaviště 3, 170 00 Praha']
Roáodnuti o autorizaci č,3712006 ze dne 1.9.2006

pŘír-oHa

k certifikátu systému řízení výroby č. 205 l C6l2018 l 07 9 4

Beton Union Plzeň, s.r.o.
Emilova 1228/9,301 00 Plzeň

IČ:25225979
místo výroby:

337 01 Rokycany

Specifikace vyráběných betonů:
C l2l15XO;C 16120XO;C20125 XO;XCl

C25130XO;XC1-2;XF2;
C30137 X0; XC1-4; XDI-2; XFl-4; XA1-2
C 40150 X0; XC1-4; XDl-3; XFl-4; XA1-3
C 35145 X0; XC1-4; XDl-3; XF1-4; XA1-3
C 45155 X0; XCl-4; XDl-3; XFl4; XAl-3
Podle ČsN Bn 206+Alz2018, tabulka F.l

C l2l15 XO(F.l .1); C 16120 XO,XC1,2(F.1,1);
C 20125 X0, XC1-3(F. 1. l);

C25/30 X0, XC1-4, XDI-2,XF1-3;XAl-2 (F.1.1);
C30137 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1);
C35145 X0; XC1-4; XD1-3; XFl_4;XA1-3 (F.1,1)
C 45155 X0; XC1-4; XD1-3; XFl-4; XAi-3(F. 1. 1)

Podte ČsN p 732404z2lt6 Tabulky F.1.1

C 12/15X0 (F,1.2); C l6l20x0 (F.1,2); C20125 X0, XCl (F.1.2);
C 25 l30 X0, XC 1 -3,XD1-2, XF 1 -3, XA1 -2(F. 1.2);
C30137 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F,1.2);
C35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F.1.2);
C 45155, X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XAl-3 (F,1,2);

podle Čsx p 732404:2016 Tabulky F.1.2

Dok|ady o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku:
Zpráva č. Z020-028729 ze dne 3.6.20Is dle ČSN EN 206-1 23+ ČSNP 732404, TKP 17ČD,
TKP 18 MDS a TKP ŘVC a dodatek č. PZ 020-28729 ze dne 26.10.2016 dle ČSN EN 206..
Zpracovatel prukazních zkoušek je akreditovanou laboratoří TZUS Praha Pobočka 0200-
České Budějovice
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Y Praze dne 15.11.2018




