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STAVCERT

Autorizovana osoba 205

U Vystavisté 3, 170 00 Praha 7
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 37/2006 ze dne 1.9.2006

PRILOHA

k certifikatu systému Fizeni vyroby ¢. 205/C6/2018/0791

Beton Union Plzen, s.r.o.

Emilova 1228/9, 301 00 Plzen
IC: 25225979

misto vyroby:

349 01 Stribro

Specifikace vyrabénych betoni;

C 12/15 X0;C 16/20 X0;C 20/25 X0; XC1
C 25/30 X0; XC1-2; XF2:

C 30/37 X0; XC1-4; XD1-2; XF1-4; XA1-2

C 40/50 X0; XC1-4; XD1-3: XF1-4; XA1-3

C 35/45 X0; XC1-4, XD1-3; XF1-4; XA1-3

C 45/55 X0; XC1-4; XD1-3: XF1-4: XA1-3

Podle CSN EN 206+A1:2018, tabulka F.1

C 12/15 XO(F.1.1); C 16/20 X0,XC1,2(F.1.1);
C 20/25 X0, XC1-3(F.1.1);
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3; XA1-2 (F.1.1);
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA13 (F.1.1);
C 35/45 X0; XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3 (F.1.1)
C 45/55 X0; XC1-4: XD1-3; XF1-4; XA13 (F.1.1)
Podle CSN P 732404:2016 Tabulky F.1.1

C 12/15X0 (F.1.2); C 16/20X0 (F.1.2); C 20/25 X0, XC1 (F.1.2);
C 25/30 X0, XC1-3 XD1-2, XF1-3, XA1-2(F.1.2);
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F.1.2);
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3(F.1.2);
C 45/55, X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2);
Podle CSN P 732404:2016 Tabulky F.1.2

Doklady o vysledcich pocatecnich zkouSek typu vyrobku:
Zprava ¢. 7020-036318 ze dne 31.10.2016 dle CSN EN 206+ CSNP 732404, TKP 17CD,
TKP 18 MDS a TKP RVC vystaven akreditovanou laboratoii TZUS Praha Pobocka 0200-
Ceské Budéjovice.
Tato priloha k certifikatu nahrazuje prilohu k certi f 78

@@5/@6[201 7/0706 ze dne 15.12.2017 z divodu
—— O\,

aktualizace normy. = * @X
/ o :17;;% o i

V Praze dne 15.11.2018 e 7 xﬁ} b
|

II;g. Pavel FK
feditel‘%\






